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Querschnitt Aufbau/ 
Material 

(Varianten) U-Wert 
(W/m2 

• K) 

Trag-
schicht 

(cm) 

Dämm-
schicht 

(cm) 

Anwendung/ Hinweise 

1 Einschich-
 tige Außen-
 wände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Porosierte 
 Hochloch-
 ziegel mit 
 Dämmfüllung  
- Leichtbeton  
- Porenbeton 
- Vollholz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U = 0,23 
 
 

U = 0,30 
U = 0,23 
U = 0,26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,5 
 
 

36,5 
36,5 
34,5 

 

 
Anwendung für Keller- u. Ober-
geschosse. 
Im Fertigteilbau werden wandho-
he Elemente vorgefertigt. 
Kostengünstige Bauart, da in ei-
nem Arbeitsgang mit einem Bau-
system eine Wand erstellt werden 
kann. 
Durch den Einsatz von porösen 
Baustoffen kann eine hohe Ei-
gendämmfähigkeit erreicht wer-
den. Bei steigenden Anspruch an 
die Wärmedämmung müssen im 
Vergleich zu mehrschichtigen Wän-
den dickere Querschnitte ange-
setzt werden. Dadurch steigt der 
Nutzflächenverbrauch.  
Durch den homogenen Aufbau 
bei rein mineralischen Bestandtei-
len lässt sich die Wand gut recy-
celn. 
 

2 Mehrschich-
 tige Außen-
 wände 
 
2.1 Wand mit 
Wärmedämm-
verbundsystem 
(WDVS) 
 
 
 
 
Tragschicht 
- Tonziegel 
- Porenbeton 
- Leichtbeton  
- Kalksand
 stein 
- Beton 
- Lehm 
- Vollholz 
 
Wärmedäm-
mung: 
- Mineralwolle  
- Polystyrol  
- Nachwach-
 sende Roh-
 stoffe 
 
Oberfläche:  
Putz, Keramik  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

U = 0,14  
U = 0,14 
U = 0,16 
U = 0,16 

 
U = 0,13 
U = 0,23 
U = 0,14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

 
12,0 
24,0 
20,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,0 
19,0 
19,0 
19,0 

 
24,5 
12,5 
16,0 

 

Hier kommen Materialien zum 
Einsatz, die im Vergleich zum ein-
schichtigen Wandaufbau tragfä-
higer sind. Sie können deshalb 
sehr schlank ausgeführt werden. 
Durch die fehlende Porosität der 
Tragschicht ist die Wärmedämm-
fähigkeit nicht ausreichend und 
muss mit einem zusätzlichen 
Wärmedämmsystem, das außen 
angebracht wird, versehen wer-
den.  
Mit diesem Wandaufbau ist eine 
sehr hohe Dämmwirkung zu er-
zielen, ohne dabei den Nutzflä-
chenverbrauch zu erhöhen. 
Die Materialien mit hoher Roh-
dichte haben eine gute Wärme-
speicherfähigkeit und Schall-
dämmfähigkeit. 
Da das Dämmsystem verklebt 
und, oder verdübelt wird ist je-
doch die Recycelbarkeit derzeit 
noch eingeschränkt.  
Die außen angebrachte Dämm-
schicht mit Putzsystem ist im 
Vergleich zum homogenen ein-
schichtigen Wandaufbau sehr 
weich und besitzt dadurch eine 
geringere Lebensdauer.  

a i  
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Querschnitt Auf-
bau/Material 
(Varianten) U-Wert 

(W/m2 • K) 

Trag-
schicht 

(cm) 

Dämm-
schicht 

(cm) 

 
Anwendung/ Hinweise 

2.2 Wand mit 
vorgehängter 
hinterlüfteter 
Fassade 
 
Tragschicht 
- Tonziegel 
- Porenbeton 
- Leichtbeton  
- Kalksandstein 
- Beton 
- Lehm 
 
 
Wärmedäm-
mung: 
- Mineralwolle  
- Polystyrol  
- Nachwach-
 sende Roh-
 stoffe 
 
Bekleidung:  
Metall, Keramik, 
Holz, Putz auf 
spezieller Trä-
gerplatte, etc. 

 
Mit 4 cm Hinterlüftung  

 
 
 
 

U = 0,18 
U = 0,18 
U = 0,20 
U = 0,20 
U = 0,15 
U = 0,32 

 
 

 
 
 
 
 
 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
12,0 
24,0 

 

 
 
 
 
 
 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
20,5 
8,5 

 

 
Die Wärmespeicher- und Schall-
dämmeigenschaften sind mit de-
nen aus 2.1 vergleichbar. Die ge-
trennt vorgesetzte Dämmebene 
bringt schlanke, effiziente Wand-
dicken bei hohen Dämmwerten. 
Durch die Hinterlüftung muss jedoch 
ein etwa 4 cm dickerer Wandquer-
schnitt im Vergleich zum WDVS 
(2.1) in Kauf genommen werden. 
Bei der Sanier- und Recyclingfä-
higkeit sind vorgehängte hinterlüf-
tete Fassaden jedoch deutlich im 
Vorteil. Die längere Lebensdauer 
kann dadurch die höheren An-
schaffungskosten wettmachen. 
Durch die frei wählbaren Beklei-
dungselemente ist eine hohe 
Gestaltungsvielfalt möglich. 
 

2.3 Leichte 
Formsteine mit 
Betonfüllung 
 
z.B. aus  
 
- Polystyrol-
 formstein 
 
- Holz-Zement- 
 Formstein 
 mit innen- 
 liegender  
 Zusatz-
 dämmung 

 
 
 
 

 
 
 

U = 0,14 
 
 

U = 0,19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14,0 
 
 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 

22,5 
 
 

16,5 

Die Systeme wurden als Baukas-
ten entwickelt, die hauptsächlich 
auf Selbstbauer ausgerichtet sind. 
Die Formsteine werden nach dem 
Ausrichten vor Ort mit Beton ver-
füllt. Durch die großen Dämm-
stoffdicken können effiziente 
Wandquerschnitte errichtet wer-
den.  
Diese Bauweise stellt ein Ver-
bundsystem dar, d.h. Tragschicht 
und Dämmschichten können nicht 
unabhängig voneinander erstellt 
werden. Daraus ergibt sich eine 
Dauerhaftigkeit der Wand die 
stark von der Haltbarkeit des 
Formsteins abhängt.  
Die Befestigung der Innenwand-
bekleidung unterscheidet sich von 
anderen Wandaufbauten, da be-
sonders bei Polystyrolsteinen auf 
der Innenseite die weiche Innen-
dämmschicht, die als verlorenen 
Schalung dient, benutzt werden 
muss.  Die Recyclingfähigkeit des 
Systems ist durch den Verbund 
von Formstein und Verguss er-
schwert.  

2.4 Wand mit 
Kerndämmung 
 
Tragschicht: 
- Ziegel 
- Porenbeton 
- Leichtbeton 
- Kalksandstein 
- Beton 

 
 

 
Ohne Hinterlüftung 

 
 

U = 0,24 
U = 0,24 
U = 0,27 
U = 0,28 
U = 0,19 

 
 

 
 
 
 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
12,0 

 
 
 
 

11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
15,5 

 

 
Dieser Aufbau kann mit den Sys-
temen 2.1 und 2.2 verglichen 
werden. Als Deckschicht kommt 
hier zusätzlich eine Vorsatzschale 
zum Einsatz, die vor die Däm-
mung mit oder ohne Luftspalt 
ausgeführt wird. Die Vorsatzscha-
le stellt ein sehr dauerhaftes Bau-
teil dar, und wird als gestalteri-
sches Element eingesetzt. Dabei 
muss allerdings bedacht werden, 
dass die Herstellung technisch 
aufwendig ist und die Verblend-
schicht im Vergleich zum Putz 
oder vorgehängter Fassade mehr 
Platz in Anspruch nimmt. Stoß-
unempfindlich im Vergleich zu 
WDVS. 

 
 
 

a i

a
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„a“ = außen, „i“  = innen

4 Tagende Innenwände

4.1 Allgemeines
Tragende Innenwände sind in der Regel einschalige Wandkonstruktionen mit raum-
trennender, aussteifender und lastabtragender Funktion. Weitere wesentliche Funktio-
nen der Innenwände sind der Schall- und Brandschutz.
Von den Anforderungen an den Witterungsschutz abgesehen, entsprechen die material-
technischen Anforderungen denen von Außenwandkonstruktionen. Bei der Material-
auswahl sollte beachtet werden, dass Innenwände mit dem Material des tragenden
Teils der Außenwand abgestimmt ist. Dies ist wichtig, da jeder Baustoff sein eigenes

Auf-
bau/Material 
(Varianten) 

Querschnitt Trag-
schicht 

(cm) 

Dämm-
schicht 

(cm) 

 
Anwendung/ Hinweise 

Wärmedäm-
mung: 
Dämmung als 
Platten- oder 
Rollenware 
Vorsatzschale: 
Verblendung 

 
 

 
 
 
 
 
 

9 – 11,5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Wand mit 
Kerndämmung 
 
Tragschicht: 
- Ziegel 
- Porenbeton 
- Leichtbeton 
- Kalksandstein 
- Beton 
 
 
Wärmedäm-
mung: 
Dämmung als 
Platten- oder 
Rollenware 
Vorsatzschale: 
Verblendung 

Mit Hinterlüftung 
 
 
 

U = 0,32 
U = 0,32 
U = 0,32 
U = 0,40 
U = 0,25 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
12,0 

 
 

4 cm 
Luft-

schicht 
+ 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

11,5 
 
 
 
 
 

Die Effizienz der Wärmedäm-
mung ist beim hinterlüfteten 
Querschnitt herabgesetzt. Hier 
muss mit dickeren Außenwänden 
bei gleichem Dämmstandard ge-
rechnet werden. 

2.6 Leichte 
Bauweise 
 
Tragende  
Konstruktion 
- Holzständer-

bau 
- Holztafelbau 
- Holzrahmen-

bau 
Beplankung 
- unterschiedli-

che Platten-
werkstoffe 

Wärmedämmung 
variabel 
Platten-,  
Rollen- oder 
Schüttware 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U = 0,13 

 
Sehr viele unter-

schiedliche Varianten 
möglich. 

Für den Vergleich mit 
massiven Bauweisen 
wird folgender Aufbau 

vorausgesetzt: 
 

Die Holzständer ste-
hen im Abstand von 

80 cm. 
Die Breite beträgt 

10 cm. 
Die innere und äuße-
re Beplankung wird 
mit 4 Platten, mit ei-

ner Gesamtdicke von 
5 cm einschließlich 
Installationsebene-

vorgesehen. 
Die Dämmung ist 

31,5 cm dick. 

 
Diese Systeme eignen sich sehr 
gut für eine Vorfertigung und 
werden deswegen häufig im Fer-
tighausbau eingesetzt. Durch den 
hohen Vorfertigungsgrad wird ei-
ne kurze Bauzeit erreicht. Der 
Aufbau wird durch einen hohen 
Anteil an Dämmstoff charakteri-
siert. Dadurch lassen sich sehr 
dünne Wände mit hervorragen-
den Dämmeigenschaften realisie-
ren. Dies sichert einen geringen 
Nutzflächenverbrauch. Nachteilig 
ist die geringe Masse der Kon-
struktion, so dass bei Tempera-
turschwankungen das Raumklima 
weniger ausgeglichen wird als bei 
Wandaufbauten mit massiven 
Baustoffen. Positiv ist, dass die 
Systeme elementeweise rückge-
baut und industriell recycelt oder 
wiederverwendet werden können. 
Die Bauweise wird auch zimmer-
mannsmäßig als Baustellenmon-
tage angewendet. Bei leichten 
Bauweisen muss die Luft- und 
Dampfdichtheit der Gebäudehülle 
mit Folien hergestellt werden. 

a i
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nen. Ebenso müssen sie stoßartigen Belastungen widerstehen können. Ihre Verbin-
dung zu den angrenzenden Bauteilen erfolgt über Verzahnung, Anker oder Halteprofile.
Je nach Anforderung können nichttragende Innenwände massiv oder in Ständerbauweise,
hergestellt werden. Trennwände in Ständerbauweise können hierbei ebenso wie massi-
ve Trennwände konstruktiv entsprechend den jeweiligen Anforderungen - beispielsweise
an Wärme-, Schall- und Brandschutz und die Feuchtigkeitsresistenz - ausgelegt wer-
den. Die Wanddicken richten sich nach Länge und Höhe der leichten Trennwände und
müssen entsprechend den Vorschriften bemessen werden.

5.2 Beispiele

 Art/Material/Detail Dicke 
(cm) Anwendung/Hinweise 

1 Massive Trennwände   
1.1 Mauerwerkswände 

- Kalksandstein 
- Ziegel 

 
 

11,5 - einschalige Trennwände (klein- oder 
großformatig) 

- bei kleinformatigen Steinen erhöhter 
Arbeitszeitaufwand bei der 
Herstellung 

- mit zunehmender Rohdichte 
• zunehmende Schalldämmung 
 und 
• Wärmespeicherung 

- gute Verankerungsmöglichkeit von 
Einrichtungsgegenständen 
(Hängeschränken, etc.) 

- Oberfläche: Putz, bei Plansteinen 
auch Spachtelputz 

 
1.2 Porenbeton-Planbauplatten 

 
5-7,5 - großformatige bis wandhohe 

Planbauplatten 
- Oberfläche porös daher 

Spachtelarbeiten erforderlich,  
- kürzere Bauzeit aber geringere 

Schalldämmung als bei 1.1 
- leichte Unterputzinstallation 
 

1.3 Gipswandbauplatten 
 

5-7,5 - großformatige Wandbauplatten,  
- Oberfläche glatt, nur 

Fugenverspachtelung erforderlich, 
daher kürzere Bauzeit 

 
1.4 Wandbauplatten aus 

Leichtbeton 
 

 - großformatige bis wandhohe 
(raumgroße) Wandelemente,  

- Spachtelputz erforderlich 
- schnelle Montage 
 

1.5 Glasbausteine 
 

8-10 - kleinformatig, lichtdurchlässig, 
oberflächenfertig,  

- Einsatz als gestalterisches Element 
- Glas ist gut recycelbar 
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6 Decken

6.1 Allgemeines
Im Ein- aber auch im Mehrfamilienhausbau können je nach Bauweise des Hauses
unterschiedliche Deckenkonstruktionen zur Anwendung kommen.
Die Deckensysteme weisen einen unterschiedlichen Vorfertigungsgrad auf. Hier geht
die Spannweite von der reinen Vorortfertigung bis zu raumgroßen vorgefertigten Decken-
elementen, die am Markt verfügbar sind. Jede Bauweise hat Vor- und Nachteile und ist
für jeden Anwendungsfall im Einzelnen zu prüfen.

Art/Material/Detail Dicke 
(cm) Anwendung/Hinweise 

1.6 Stroh-Leichtlehmplatte 
 

6-12 - Trockenbauweise reduziert den 
Feuchteeintrag auf der Baustelle 

- großformatige Platten, 
- leichte Verarbeitung,  
- Einsatz nur im trockenen Bereich,  
- gut recycelbar, 
- geringer Energiebedarf bei der 

Materialgewinnung 
2 Ständerwände   
2.1 Einfachständerwände 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Unterkonstruktion: 
- Holzprofile 
- Metallprofile 
Beplankung: 
- Flachpressplatten 
- Gipskartonplatten 

 
 

10.5 
 
 

10 

- Trockenbauweise reduziert den 
Feuchteeintrag auf der Baustelle 

- großflächige Platten ermöglichen 
schnellen Montageprozess 

- glatte Oberflächen, durch Spachteln 
der Fugen wird bereits eine 
streichbare  Oberfläche erreicht 

- gute Schalldämmung (insbesondere 
bei zweilagiger Beplankung) möglich 

- bedingt demontierbar und umsetzbar 
- begrenzte Tragfähigkeit bei 

Wandmontage von 
Einrichtungsgegenständen 
(Hängeschränke etc,) 

2.2 Doppelständerwände 
 
 
 
 

  
 
  
  
 Unterkonstruktion wie 2.1 

Beplankung doppelt 
- Flachpressplatten 
- Gipskartonplatten  

20,5 - bei erhöhten Schall- und 
Brandschutzforderungen  

- höherer Widerstand gegen 
Stoßbelastung oder ruhende Lasten 
wie schwere Hängeschränke 

- Mehrkosten aus dem höheren 
Arbeitszeitaufwand der Herstellung 
und dem erhöhten Materialaufwand 
durch Doppelbeplankung oder 
Feuerschutzplatten 

 

 
2.3 Vorsatzschale 
 

 
 
 
 
 

- Unterkonstruktion 
Metallprofile 

- Beplankung einseitig 
Gipskartonplatten 

- Dämmstoff: 
Mineralfaserplatten 

 
10,5 

 
- freistehend vor der Wand zur 

Verbesserung der Schall- und 
Wärmedämmung an bestehenden 
Wänden 

- zur Aufnahme von 
Hinterwandkonstruktionen wie 
Toilettenspülkasten, etc. 

- Ausgleich von Unebenheiten 
- Einsatz als Innendämmung nur falls 

Außendämmung nicht möglich 
Dampfsperre an der warmen Seite 
der Dämmung nicht vergessen 
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Wird der Fußboden auf eine ungedämmte Bodenplatte verlegt, erfüllt die Tritt-
schalldämmung gleichzeitig die Funktion der Wärmedämmung.
Für die Trittschallentkopplung ist es weiterhin sehr wichtig, dass zwischen Estrich und
Wand keine Verbindung besteht. Dies wird mit einem umlaufenden Randdämmstreifen
verhindert. Dass diese Randdämmung auch bestehen bleibt, sollte besonders bei den
weiteren Arbeiten beachtet werden. Insbesondere Wandbekleidungen wie Putz oder
harte Fußbodenbeläge können bei nicht Einhaltung der Randdämmung diese Fuge
leicht überbrücken. Dies gilt ebenso für Scheuerleisten, die üblicherweise an der Wand
befestigt werden und aus schallschutztechnischer Sicht keine Verbindung zum Fußbo-
den haben dürfen.
Der Estrich übernimmt die Funktion der Lastverteilung, die durch Bewohner und Ein-
richtungsgegenstände auf den Fußboden gebracht werden. Insbesondere die punktuel-
len Belastungen wie z.B. Regalfüße, müssen verteilt werden, da die darunterliegende
Dämmschicht keine hohen punktuellen Lasten abtragen kann. Die Folge wäre eine
erhöhte Durchbiegung des Estrichs, was bei spröden Belägen, wie Fliesen, zu Rissen
führen kann. Unter anderem sind aus diesem Grund für jedes Estrichmaterial
Mindestdicken vorgeschrieben.
Der Estrich ist weiterhin hauptsächlich verantwortlich für das Gewicht des Fußbodens.
Durch das Gewicht des Estrichs lassen sich je nach Wahl der Deckenkonstruktion
z.B. schalltechnische Defizite ausgleichen bzw. nachträgliche moderne Fußbodenauf-
bauten im Bestand realisieren.
Zwei Beispiele:
Leichte Deckenkonstruktionen, wie Holzbalkendecken fehlt oft das nötige Gewicht für
höhere Anforderungen an die Luftschalldämmung. Durch einen schweren Estrich lässt
sich dies ausgleichen.
Im Bestand sind Deckenkonstruktionen meist nicht stärker belastbar. Durch besonders
leichte Estrichaufbauten kann oftmals ohne aufwendige Deckenverstärkungen ein mo-
derner Fußbodenaufbau realisiert werden.

7.2 Estrichmaterial
Grundsätzlich unterscheiden sich Estrichmaterialien durch ihren Wassergehalt. In die-
sem Zusammenhang spricht man von Trockenestrichen bzw. Nass- oder Fließestrichen.
Trockenestriche sind Produkte, die beim Einbau ins Gebäude keine zusätzliche Feuch-
tigkeit eintragen. Die Produkte bestehen meist aus gips- oder zementgebundenen Plat-
ten, die bereits im Herstellungswerk einbaufertig ausgeliefert werden. Oder aber Pro-
dukte wie Gussasphaltestrich, der produktionsbedingt kein Wasser enthält und durch
seine Elastizität dünner als andere Estriche ausgeführt werden kann. Trockenestriche
sind in der Anschaffung in der Regel etwas teurer, haben aber den Vorteil, dass Sie kein
Wasser mit eintragen. Dies kann bei feuchtempfindlichen Konstruktionen, wie Holz-
bauten, Komplikationen vermeiden. Darüber hinaus können alle weitere Arbeiten nach
dem Verlegen ohne Verzögerung weiter laufen, da der Trockenestrich sofort begehbar
und belegbar ist.
Der Nassestrich hat den Vorteil der schnellen Ausführung. Die Estrichmassen werden
flüssig eingebracht und gleichen sich so besser Unebenheiten an als Plattenware.
Entscheidet man sich neben dem Zementestrich für einen Anhydritestrich so ist eine
Begehbarkeit bereits nach 2 Tagen möglich. Auch der Magnesitestrich kann sehr schnell
belastet werden. Weitere Vorteile bringen flüssige Estrichmassen in Kombination mit
Fußbodenheizungen. Da die Heizrohre von der Estrichmasse voll umschlossen wer-
den, ist die Wärmeübertragung besser als bei loser Plattenware. Die Fußbodenheizung
kann zum Trocknungsprozess mit herangezogen werden. Trotzdem wird eine Belegbarkeit
eines Nassestrichs frühestens nach vier Wochen (Anhydrit) bzw. sechs Wochen (Ze-
ment) erreicht. Wichtige Hinweise in Bezug auf Estriche mit Fußbodenheizungen gibt
der Bundesverband Flächenheizung e.V. unter
www.flächenheizung.de
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Estrichart Mindest-
dicke Trag-
schicht (cm) 

Gewicht in 
kg pro m² 
und cm 
Höhe 

Zeit bis 
Belegreife 
(Wochen) 

Bemerkungen 

Zement 5 22 6 Standardestrich im Neubau, falls 
keine besonderen Anforderungen 
an die Bauzeit. Vorteil: kosten-
günstig, feuchtebeständig. Nach-
teil relativ lange Belegreife. 

Calcium-
sulfat 

(Anhydrit) 

5 22 4 Schnelle Einbauzeit, da selbstni-
vellierend. Schnell begehbar, 
formbeständiger und schneller 
trocken als Zementestrich. Nach-
teil: nicht feuchtebeständig, teu-
rer als Zementestrich. 

Steinholz 
bis  
16 (kg•m²)/cm 

Magnesia 
ab  
16 (kg•m²)/cm 
Rohdichte 

5 4-24  

abhängig 
vom  

Füllstoff 

3 Steinholzestriche werden aus 
kaustischer Magnesia und Füll-
stoffen (Sand und Holzmehl) 
unter Beigabe einer Lauge her-
gestellt. Eigenschaften: geringe 
Rohdichte, Elektrisch leitfähig, 
wärmedämmender als andere 
Estriche. Nachteil nicht feuchte-
beständig. 

Guss-
asphalt 

3,5 22 Nach dem 
Abkühlen 

Empfehlenswert bei feuchtesen-
siblen Konstruktionen und Anfor-
derungen an die Bauzeit. Dünner 
und dadurch leichter Aufbau. 
Hitzebeständige Umgebung nötig, 
da Einbau bei 250°C.  

Verlege-
platten 

3,5 12-22  

je nach 
Baustoff 

Nach dem 
Verlegen 

Empfehlenswert bei feuchtesen-
siblen Konstruktionen und bei 
Anforderungen an die Bauzeit, da 
kein Feuchteeintrag. 

7.3 Fußbodenbeläge
Fußbodenbelege werden in erster Linie zur optischen Aufwertung verlegt. Sie müssen
jedoch darüber hinaus ausreichend verschleißfest, rutschsicher und leicht zu reinigen
sein. Im Zuge der Nachhaltigkeit sei hier noch erwähnt, dass es sich bei Fußbodenbe-
läge um verschleißintensive Bauteile handelt. Sie werden während der Nutzung eines
Gebäudes sicherlich mehrmals ausgetauscht. Deshalb sollte auch die Ausbaufähigkeit
der Belege mit bei der Anschaffung eine Rolle spielen. Hier sollten lose Verlegungen,
geschraubte oder anderweitige leichtlösbare Verbindungen den fest verklebten bzw.
schlecht lösbaren Verbindungen den Vorzug gegeben werden.
Auch das gesunde Wohnen ist im Zusammenhang mit Fußbodenbelägen zu nennen.
Insbesondere Verbundwerkstoffe, Kleber und Anstriche können gesundheitsgefährdende
Stoffe enthalten. Hier sei auf die Produktlabel, die z.B. auf www.label-online.de abgeru-
fen werden können, hingewiesen.

8 Dächer

8.1 Dachformen
Dächer können prinzipiell in Flachdächer und geneigte Dächer unterteilt werden. Von
geneigten Dächern wird gesprochen, wenn deren Dachflächen ein Gefälle von über 5°
aufweisen, Dächer unter 5° Neigung werden als flach bezeichnet.
Das optische Erscheinungsbild der Dächer, wie Form und Deckung oder Außenhaut
wird in den meisten Fällen bereits durch örtliche Gestaltungssatzungen oder Bebauungs-
pläne vorgegeben, jedoch hat der Bauherr bei konstruktiven Details durchaus
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Gestaltungsspielraum. Hier gibt es im Hinblick auf kostengünstiges und ökologisches
Bauen folgendes zu beachten:

8.2 Konstruktionsgrundsätze
1. Je aufwendiger und unregelmäßiger die Dachform gestaltet wird, desto kostenin-

tensiver wird die Umsetzung, dies gilt ebenso bei der Wartung und Instandhal-
tung

2. Wohnraum im Dachgeschoss ist durch die aufwendigere Bauweise im Schräg-
bereich kostenintensiver als im Normalgeschoss.

3. Der Witterungsschutz für die Außenfassaden sollte in die Planung der Dachkon-
struktion mit einfließen. Ziel sollte sein, die Pflegeintervalle und somit die Halt-
barkeit zu optimieren. Zum Beispiel könnte ein ausreichend dimensionierter
Dachüberstand für geringere Bewitterung sorgen.

4. Flachdächer sind i.d.R. kostengünstiger in der Herstellung, haben dafür aber
auch eine geringere Lebensdauer. In diesem Zusammenhang sei auf die Mög-
lichkeit von Dachbegrünungen hingewiesen. Bei Flachdächern und schwach ge-
neigten Dächern kann durch den Einsatz einer Begrünung die Beanspruchung
des Dachaufbaus, zum Beispiel durch Sonnenstrahlung oder Temperaturwechsel,
vermindert werden. Dadurch steigt die Haltbarkeit der Abdichtung. Weiterhin halten
Dachbegrünungen etwa 50 % Regenwasser zurück. Viele Gemeinden honorie-
ren dies durch einen Nachlass der Abwassergebühren.

8.3 Abdichtungstypen von Dächern
Die Abdichtungstypen von Dächern werden in Dächer mit Deckung und Dächer mit
Abdichtung eingeteilt. (Abbildung 6)

Abbildung 6: Grundtypen von Dachabdichtungsarten

Dächer mit Deckung
Grundsätzlich werden Deckungen nach 2 Typen unterschieden (vgl. Abbildung 6):

1. Dächer mit Dämmung der Decke (Grundtyp A).
2. Dächer mit Dämmung des Daches (Grundtyp B).

Eine Deckung besteht je nach Deckungsart aus unterschiedlich großen Elementen,
die als oberste Schicht auf das geneigte Dach gelegt werden. Die Stöße der Elemente
sind durch spezielle Fügetechniken abgedichtet. Da die Fügetechniken keine lückenlo-
se Dichtung darstellen, benötigen Dächer mit Deckungen zusätzlich ein bestimmtes

A B

Dämmung der Decke Dämmung der Daches

Dach mit
Deckung

C D

Abdichtung unter derAbdichtung auf der 
Dämmung Dämmung

(Umkehrdach)

Abdichtung
Dach mit

Deckung, Dichtung

Dämmung

Wohnraum
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Als Alternative zur Dachbekiesung wird hier ein Gründachaufbau dargestellt, der we-
sentlich zur Verlängerung der Lebensdauer der Dichtung beiträgt. Der Gründachaufbau
kann mit allen anderen Flachdachvarianten und auch bei schwach geneigten Steil-
dächern eingesetzt werden.
Umkehrdach
Das Umkehrdach (Abdichtungstyp D) verlegt die Dichtungsebene unterhalb der Däm-
mung. Das hat mehrere Vorteile.
Die Temperaturschwankungen in der Dichtung werden stark reduziert. Dadurch steigt
die Haltbarkeit.

Die Dampfsperrung wird von der Dichtung übernommen (Einsparung einer Schicht).
Schäden an der Dichtung können leicht lokalisiert werden, da das Wasser direkt aus
dem Schadensort austritt und dadurch schnell erkannt wird. Wasserschäden, die beim
Abdichtungstyp C oftmals eine Komplettschädigung der Dämmung verursachen, treten
beim Umkehrdach nicht auf, da der Dämmstoff dauerhaft wasserbeständig ist.
Kombinationsdach
Das Kombinationsdach verbindet die Abdichtungstypen C und D. Der Vorteil dieser
Lösung ist der Schutz der Dichtung ähnlich wie beim Umkehrdach und die kosten-
günstige Montage der Variante C.

Die geteilte Dämmschicht wird unter der
Dichtung mit einem nicht wasserbeständi-
gem Dämmstoff, der gleichzeitig als Gefälle-
dämmung ausgebildet werden kann, er-
stellt. Über der Dämmung wird der Aufbau

des Umkehrdachs gewählt. Die weiteren Vorteile des Umkehrdachs, wie schnelle Lo-
kalisation der undichten Stelle und der Unempfindlichkeit des Dämmstoffs gegenüber
Wasser trifft nur bedingt zu.

9 Balkone und Dachterrassen
Balkone und Dachterrassen zählen zu den Außenbauteilen und sind deshalb aus Sicht
der Wärmeschutzmaßnahmen besonders interessant. In folgenden Tabellen werden
jeweils drei typische Lösungen von Balkon- und Dachterrassenkonstruktionen darge-
stellt.
Da die Balkonplatte die Dämmebene der Außenwand berührt, sind hier konstruktive
Maßnahmen zu treffen um den Wärmeverlust zu minimieren.
Bei Balkonen wird hier dem Detail der Anbindung der Balkonplatte an die Außenwand
besonderes Augenmerk geschenkt.

Abbildung 12: Umkehrdach

1 Decke
2 Dichtung
3 Schutzschicht
4 Dämmung
5 Bekiesung

Abbildung 13: Kombinationsdach

1 Decke
2 Dampfsperre
3 Dämmung
4 Dichtung
5 Schutzschicht
6 Dämmung
7 Bekiesung
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10 Fenster und Türen im Außenbereich

10.1 Allgemeines
Moderne Fenster erfüllen neben den klassischen Schutzfunktionen (Schutz vor Regen,
Wind und Kälte) zusätzliche Eigenschaften wie Wärmeschutz, Schallschutz, Brand-
schutz, Objekt- und Personenschutz, Belichtung und Belüftung, um nur die wichtigs-
ten zu nennen. Die Hauptbestandteile eines Fensters sind

− Blendrahmen,
− Flügelrahmen,
− Verglasung und
− Beschläge.

Um ein modernes Fenster heute im ein-
zelnen beschreiben zu können sind bis
zu 300 verschiedene Leistungsmerkmale
notwendig.
Des Weiteren ist das Fenster gestalteri-
sches Mittel. Durch die technischen Mög-
lichkeiten ist es in der heutigen Zeit mög-
lich größere zusammenhängende Fens-
terscheiben zu fertigen. Scheibengrößen
von 4 m x 2,5 m sind dabei - ohne dass
Sonderanfertigungen erforderlich werden-
durchaus möglich. Der Bauherr sollte
sich jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen lassen, dass das Fenster immer
noch das teuerste Bauelement in der Au-
ßenwand ist. Deshalb muss die Fenster-
größe nach den oben genannten Anfor-
derungen optimiert werden. DIN 5034,
Blatt 2 bietet dazu ein vereinfachtes Ver-
fahren an. Weitere fachkompetente Hin-
weise finden Sie beim Verband Fenster
und Fassade unter
http://www.window.de/.

10.2 Wärmeschutz
Im Hinblick auf den Wärmeschutz ergeben sich bei einem Fenster Wärmeverluste durch
Wärmeleitung (Transmission) über den Rahmen und die Verglasung. Bei einer Mehrfach-
verglasung ist insbesondere der Einfluss des Randverbunds zu berücksichtigen. Die
Eigenschaft der Konstruktion bezüglich der Transmissionswärmeverluste wird durch
den Wärmedurchgangskoeffizienten U (früher: kf-Wert) charakterisiert. Achten Sie beim
Produktvergleich darauf, ob sich die U- oder k-Wert- Angabe nur auf die Verglasung
oder auf die Gesamtfensterkonstruktion einschließlich Rahmen bezieht, da der Rah-
men hier das schwächste Glied in der Kette ist.
Zum Vergleich: Bei den früher üblichen Holzfenstern mit Einscheibenverglasung wurde
ein Wärmedurchgangskoeffizient von 5 W/(m2 • K) erreicht. Moderne Fenster für den
Einsatz in Niedrigenergiehausbau erreichen Werte bis unter 1 W/(m2 • K).
Durch eine optimierte Anordnung der Fenster im Hinblick auf die geografische Ausrich-
tung können passive solare Zugewinne in den Wintermonaten erzielt werden. Die Ei-
genschaft der Verglasung diese Zugewinne zu ermöglichen, wird durch den Gesamt-
energiedurchlassgrad g charakterisiert. Aber Vorsicht, die in den Wintermonaten ge-
wünschten solaren Zugewinne können in den Sommermonaten zu einer unerwünsch-

Abbildung 14: Hauptbestandteile eines Fensters

Flügelrahmen

Blendrahmen

Verglasung

Beschläge
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ten Überhitzung führen – auch hier ist eine planerische Optimierung bezüglich der
Beschattungsanlagen (sommerlicher Wärmeschutz) erforderlich.
Weitere Wärmeverluste können durch die Fugendurchlässigkeit der Fensterkonstruk-
tionen entstehen, deshalb werden in wärmeschutztechnischer Hinsicht dicht schlie-
ßende Fensterkonstruktionen gefordert. Diese Eigenschaften werden durch den Fugen-
durchlässigkeitsbeiwert a charakterisiert. Aber Vorsicht: Die in energetischer Hinsicht
sinnvolle geringe Fugendurchlässigkeit erfordert in lüftungstechnischer Hinsicht ein
sorgfältiges Nutzerverhalten durch wiederholte Stoßlüftung oder andere Ausgleichs-
maßnahmen (z.B. kontrollierte Lüftung - siehe auch Infoblatt 6.2).

10.3 Schallschutz
Sofern sich aus der Lage des Objekts – in der Nähe einer vielbefahrenen Straße oder
eines Flughafens – besondere Anforderungen an den Schallschutz ergeben, können
spezielle Mehrfachverglasungen zum Einsatz kommen. Achten Sie darauf, dass dann
aber auch gegebenenfalls vorhandene Rollladenkästen und die Wandanschlüsse den
gleichen Anforderungen entsprechen müssen.

10.4 Witterungsschutz
Neben der Fugendurchlässigkeit (a-Wert) werden Anforderungen an die Schlagregen-
dichtigkeit gestellt. Diese werden in Fensterprüfständen ermittelt und durch Prüf-
zeugnisse anerkannter Prüfanstalten nachgewiesen.

10.5 Belichtung
Um eine natürliche Belichtung auch in der Tiefe des Raumes zu erreichen, ist es sinn-
voll, die Fenster bis weit unter die Decke zu führen. Fensterflächen im unteren Wand-
bereich (z.B. bei französischen Fenstern) tragen kaum zu einer verbesserten natürli-
chen Belichtung bei, können aber andere Vorteile z.B. im Hinblick auf die Gestaltung
oder die Verbesserung von Blickbeziehungen zum Außenbereich haben.

10.6 Einbruchschutz
Die Anforderungen an den Einbruchschutz müssen von Fall zu Fall entschieden wer-
den. Hilfreiche Informationen können Sie bei den Verbraucherverbänden oder der Poli-
zei erhalten.

10.7 Ökologie
Bisher vorliegende vergleichende ökologische Bewertungen zeigen, dass bei üblichen
Fensterkonstruktionen kein wesentlicher Unterschied zwischen den verschiedenen
Rahmenmaterialien festzustellen ist. Dies ist jedoch im einzelnen kritisch zu hinterfra-
gen. So werden für Holzfenster immer häufiger Tropenhölzer (z.B. Meranti) eingesetzt,
die zum überwiegenden Teil aus nicht zertifizierten Abbau stammen.  Zum Schutz der
Urwälder sollte deshalb auf einheimische Holzarten zurückgegriffen werden. Für Fens-
ter und Türen im Außenbereich sind Kiefer, Lärche und Douglasie zu empfehlen, deren
Resistenzklassen mit der vom Meranti gleich gesetzt werden kann. Um Holz aus nach-
haltiger Waldwirtschaft zu erhalten sollte nach zertifiziertem Holz gefragt werden. Hier
bietet zur Zeit lediglich das FSC-Gütesiegel einen ausreichenden Standard.
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1 Blendrahmen

2 Außenwanddämmung

3 Putz

4 Fugendämmung

5 Schlagregendichte, dampf-
diffusionsoffene Dichtung

6 Luft- und Dampfdichter
Anschluss (hier mit einem
eingeputzten Folienband)

Abbildung 14: Detail zum dichten Anschluss des Blendrahmens an die Außenwand

10.8 Fenstereinbau
Um schadenfreies Bauen zu gewährleisten, ist der Blendrahmen des Fensters dicht in
die Fensteröffnung einzubinden. Die Befestigung erfolgt in der Regel über Dübel-
verbindungen. Nach Energieeinsparverordnung (EnEV) muss eine luftdichte Gebäude-
hülle erstellt werden. Deshalb werden Blendrahmen mit einer luftdichten Fuge, nach

der Regel „Innen dichter als außen“ ausgeführt. Dies erfolgt fachgerecht mit einer drei-
stufigen Fugenausbildung. Der Blendrahmen wird auf der Raumseite luft- und dampf-
dicht an die Außenwand angebunden. Dazu werden z.B. spezielle Klebebänder ange-
boten. Falls im Leistungsverzeichnis nichts zum Dämmstoff der Fuge definiert wurde
muss der Zwischenraum zwischen Rahmen und Wand nach den neuen Vorschriften
(DIN 18355, VOB/C) mit Mineralfaserdämmstoffen ausgestopft werden. Weiterhin muss
die Fuge zur Außenseite dampfdiffusionsoffen und schlagregendicht ausgeführt wer-
den. Hierzu werden z.B. spezielle vorkomprimierte Dichtbänder angeboten.

10.9 Fensternutzung
Die Beschläge müssen leicht zu bedienen und wartungsarm sein. Denken Sie auch an
den Reinigungsaufwand. Bei einer kleinflächigen Rasterung von Fensterflächen ergibt
sich nicht nur eine ungünstige Erhöhung des Rahmen- bzw. Randverbundanteils und
damit höhere Wärmeverluste, sondern auch ein erheblich höherer Reinigungsaufwand.
Überprüfen Sie bereits im Entwurf, inwieweit die Lage der Fenster sowie die Öffnungs-
art (Dreh-, Kipp-, Drehkipp-, Klapp-, Schwingflügelfenster, etc.) ihren Vorstellungen an
die Bedienbarkeit, sowie der von Ihnen vorgesehenen Möblierung entspricht.

10.10 Türen
In einem Gebäude werden unterschiedliche Türen eingesetzt. Je nach Erschließungs-
bereich wird nach Haustüren, Wohnungstüren und Innentüren unterschieden.
Jede Tür ist nach den gewünschten  Anforderungen auszuwählen. Türgrößen sollten so
dimensioniert werden, dass auch sperrige Möbel noch transportiert werden können,
dabei sind Standardgrößen wesentlich kostengünstiger als Sondergrößen. Außerdem
sind bei Haustüren hohe wärme-schutztechnische Anforderungen, eine hohe Luft- und
Schlagregendichtigkeit sowie höhere Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen zu be-
rücksichtigen.
Türen werden aus Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Glas und Materialkombinationen
aus den vorher genannten, hergestellt. Hier sollten unter ökologischen wie auch ökono-
mischen Gesichtspunkten Produkte ausgewählt werden, die dauerhaft, wartungsarm
und sich bei der Wiederverwertung materialrein trennen lassen.
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Art/Material Anwendung/Bemerkungen 

1.0 Fenster  
1.1 Fenster mit Holz-

rahmen und 
Isolierverglasung 
 
 

Bei Holzfenster sollte zur Herstellung nur Holz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden. 
Holzfenster zeichnen sich durch eine lange Lebens-
dauer aus, die allerdings wie bei keinem anderen 
Fenstertyp an eine regelmäßige Wartung gebunden 
ist. Es sollte jedoch bedacht werden, dass der Ein-
satz von Lasuren, die Holzbehandlung im Vergleich 
zu Lacken wesentlich vereinfacht hat. Ein Abblättern 
der Schutzanstriche und das damit verbundene Ab-
schleifen wird dadurch weitgehend reduziert. Zum 
Behandeln empfehlen sich umweltverträgliche An-
striche. 
Weiterhin bieten Holzfenster die Möglichkeit einer 
vielfältigen Gestaltung der Rahmen. Im Vergleich 
zum Kunststofffenster lassen sich schmalere Rah-
men realisieren. Auch die Reparatur von schadhaf-
ten Stellen ist leichter möglich als bei anderen Mate-
rialien. 
 

1.2 Fenster mit Kunst-
stoffrahmen und  
Isolierverglasung 
 

 
 

Kunststofffenster werden aus PVC-Hohlkammer-
profilen gefertigt, zu Verstärkungszwecken werden 
häufig Stahlprofile eingesetzt. Der Vorteil von Kunst-
stofffenstern liegt im günstigen Anschaffungspreis. 
Darüber hinaus sind sie im Vergleich zum Holzfens-
ter in den ersten 10 bis 20 Jahren wartungsarm, da 
die PVC-Oberfläche den Umwelteinflüssen Wider-
stand bietet. (viele Hersteller geben Garantien von 
20-25 Jahren). Ist die Oberfläche angegriffen, kann 
sie mit Lacken behandelt werden.  
Ein Recycling von PVC ist gut möglich. 
 
 
 
 
 

1.3 Fenster mit Alumini-
umrahmen und  
Isolierverglasung 

 

Aluminiumfenster werden aus Hohlkammerprofilen 
gefertigt. Da Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter 
ist, wird um Wärmebrücken zu vermeiden eine ther-
mische Trennung der Profile erforderlich. Hohlkam-
mern sollten ausgeschäumt sein. Die Lebensdauer 
von Aluminiumfenstern ist sehr hoch und lebenslang 
wartungsarm. Durch die hohe Festigkeit des Materi-
als können sehr dünne Rahmenprofile hergestellt 
werden.  
Ein Recycling von Aluminium ist gut möglich. 
Die Nachteile dieses Typs sind die hohen Anschaf-
fungskosten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.11 Beispiele
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Art/Material Anwendung/Bemerkungen 
1.4 Fenster mit Rahmen 

aus Materialkombina-
tionen und Isolierver-
glasung 

 
 

Als Rahmenkombinationen werden hier z.B. Holz 
oder Kunststoff für die Innenraumseite und Alumini-
umprofile für die Außenseite gewählt. Die Kombina-
tion der Werkstoffe vereinen die positiven Eigen-
schaften der Materialien. Das Aluminiumprofil als 
sehr dauerhaftes und witterungsbeständiges Materi-
al im Außenbereich und die wärmedämmenden Ei-
genschaften von Holz oder Kunststoff zum Innen-
raum.  
Eine Reparatur und das abschließende Recycling 
eines kombinierten Fenstermaterials ist von deren 
lösbaren Verbindungen zwischen den Materialien 
abhängig. Hier sind Klebeverbindungen zu vermei-
den. 
Die Anschaffungskosten sind bei diesem Typ höher 
als bei reinen Holz- oder Kunststoffrahmen. 
 

1.5 Kastenfenster 
 
 

Kastenfenster bestehen aus mindestens 2 meistens 
4 Fensterflügeln, die in einen Kasten eingehängt 
werden. Das Kastenfenster, das in jüngster Zeit et-
was in Vergessenheit geriet, bietet im Vergleich zu 
den vorher genannten Einfachfenstern mehrere Vor-
teile. Mit Kastenfenstern lässt sich mit einfachen 
Mitteln ein hoher Wärme- und Schallschutz erzielen. 
Da die Glasflächen auf mehrere Flügel verteilt wer-
den kann die Rahmendicke schmal gehalten wer-
den. Der Abstand von Außen- zu Innenflügel kann 
der Außenwanddicke angepasst werden. Der Ge-
staltungsspielraum ist dadurch sehr hoch. Als Bau-
stoff wird meistens Holz verwendet (siehe auch 1.1).  
Der Nachteil liegt im Reinigungs- und Wartungsauf-
wand der durch die doppelte Fensterfläche größer ist. 
 

2.0 Türen  
2.1 Haustüren 

- Konstruktion 
   Holz 
   Aluminium, Stahl 
   Kunststoff 
- Füllungen 

 Sicherheitsglas 
 Isolierverglasung 
 Sandwichplatten 

   (Hartschaum) 

Bei Holztüren sollte zur Herstellung nur Holz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden.  
Bei Türen aus Aluminium und Stahl ist, wie bei Fens-
tern, eine thermische Trennung erforderlich. Es sind 
möglichst ausgeschäumte Profile zu verwenden.  
Da Haustüren das Gebäude zum Außenbereich 
abschließen, sind hier die Anforderungen am größ-
ten. Es bestehen erhöhte Anforderungen an Schall- 
und Brandschutz, ebenso an die Wärmedämmung, 
den Schlagregenschutz und die Einbruchsicherheit. 
 

2.2 Wohnungstüren 
- Konstruktion  

wie vorher 
 

Die Wohnungstür schließt die Wohnung innerhalb 
eines Gebäudes von öffentlichen Erschließungsan-
lagen ab. Die Anforderungen liegen deshalb je nach 
Anspruch im privaten Hausbau meist im schallhem-
menden Bereich.  
 

2.3 Innentüren 
 meist 

      Holz/Holzwerkstoff 

Ohne besondere bauphysikalische Anforderungen. 
Konstruktionsvariante kann eine raumhohe Türkon-
struktion sein. Diese Variante spart den Türsturz, der 
Platz über der Tür kann als Oberlicht zur natürlichen 
Flurbeleuchtung dienen. 
 

 




